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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 PREHLED PODKLADU

11/ Césti projektové dokumentace v rozsahu pudorysy, pohledy pro akce :
Revitalizace bytového domuTyrSova 730, Nové Mésto na Morave (datum 10/2004)
Revitalizace bytového domu TyrSova 731, Nové Mésto na Moravé (datum 10/2006)
Revitalizace bytového domu Kienkova 732, Nové Mésto na Moravé (datum 01/2009)
Vypracova Ing. Zden¢k Kocian, KPI, Slatinany

12/ Stavebné technicky prazkum vnéjSiho pléste 11-ti patrovych vézovych doma ¢&.p. 730,731
ul. TyrSovaa 732 ul. Kienkovav Novém M¢sté naMoravé. Zavérecna zprava. Vypracoval
Ing. Jiti MaStera, HCS spol. sr.0. v ¢ervenci 2015

13/ Vyjédieni ke stavu kontaktniho zatepleni naBD Kienkova 732 a TyrSova 730, Nové Mésto
naMoravé. Vypracova Karel Dutka, technicky specialista BASF Stavebni hmoty Ceska
republikas.r.o. dne 3.8.2015 ajeho doplnéni e-mailem dne 11.4.2016.

14/ Posouzeni systému ETICS navézovych domech TyrSova 730 a 731 a Kienkova 732
v Novém Mésté naMoravé. VypracovalaMCT-RR, spol. sr.0., Ing. lvan Rehot v dubnu
2016.

1.2 POPISOBJEKTU

V¢zovy dum byl realizovan v technologii monolitického Zelezobetonu s vyzdivkami
nenosnych ¢asti stén. Dum sestéva z jediné sekce o 12ti nadzemnich ajednom podzemnim
podlazi. Na kazdém podlazi jsou 4 byty. Celkovy pocet byt : 48.

Nosnou konstrukci objektu tvori Zelezobetonove stény tl. 150 (v piizemi av suterénu
rozSirené na 200, resp. 250 mm) a monolitické stropni desky vysky 140 mm na svétlé rozpéti
300 a 330 mm. Z&kladni modul pri¢nych nosnych stén ¢ini cca 3,45 m, konstrukeni vyska
podlazi 2,85 m.

Padorysné rozméry objektu jsou cca 21,6 x 14 m.

Vstupy do domu jsou situovany na severni strané domu na Uroven mezipodesty mezi 1.
nadzemnim a 1. podzemnim podlazim. Komunikacni prostor tvori dvouramenné schodisté
piimo osvétlené a vétrané prosklenou sténou do severni fasady. Na prostor schodi&té navazuje
v urovni podest chodba s dvéma osobnimi vytahy. Do prosklené stény jsou vsazeny betonové
pilastry.

Ve 2. az 12 NP jsou najizni, zgpadni a vychodni stran¢ domu ztizeny dva sloupce
predsazenych lodZii. Najizni stran¢ je mezi lodZie vklinéna mistnost vystupujici z padorysu
domu. Konstrukce lodzii je tvorena konzolou Zelezobetonové stropni desky a bo¢nimi
sténami.

Objekty je pravdépodobné zaloZen plodné na Zel ezobetonové desce.
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Nosné Zelezobetonoveé stény v roving obvodoveého plésté na severni ajizni strané domu jsou
navngjsi strané chranény tepelnou izolaci z pénosklatl. cca 50 mm vkladanou do bednéni. Na
izolaci byla nasledné nanesena tradi¢ni omitka. Podle zkuSenosti s jinymi domy realizovanymi
touto technologii v jinych lokalitach, mohla byt omitka nanaSena na pletivo kotvené k prutim
hladké betonéiské vyztuze @ 6 mm umisténé v rastru cca 500 x 500 mm. Kostra z betonéiské
vyztuze byla pravdépodobng pripevnéna vazanim k radlovaci vyztuzi (antikorové kotevni
prvky nebyly pouZzity).

Vypliové zdivo nenosnych stén bylo pravdépodobné rovnéz doplnéno tepel nou izolaci
z pénosklatl. cca 50 mm a opatieno tradi¢ni omitkou.

Atikové konstrukce navazuji na konstrukci obvodovych stén.

Prostor nad lodZiemi je ukonc¢en stiiskou, kterdje mimo obvod atik vymezujicich hlavni
plochu stiechy aje odvodnéna piepadem pies vnejsi okragj plechove krytiny.

Domy tohoto typu se realizovaly v 60. letech minulého stoleti.

1.3 REVITAIZACE DOMU

Revitalizace bytového domuTyrSova 730 probéhla v roce 2005, pro dodatecné zatepleni byl
pouZit systém WEBER (bliZ&i specifikace systému neni k dispozici).

Pred aplikaci systému ETICS bylo na z&kladé doporuceni projektanta realizovano dodatecné
kotveni omitkovych vrstev k podkladu skrz vrstvu tepelného izolantu. ocelovymi kotvami
pramér 10 mm provedenymi v rastru 75/75 cm. Kotvy byly vyrobeny ze zavitovych tyci z
nerezového materidlu A2-70. Hloubka kotveni do nosné vrstvy obvodoveé stény ¢ini min. 90
mm. V podkladu byly kotvy upevnény pomoci tmelu HILTI HIT 150. Pod nerezovou matici
bylanalici konstrukce vloZena velkopl odna podlozka z nerezového plechu tl. 3mm o
rozméru 100/200 mm.

1.4 PODMINKY PROVADENI

Je pozadovano pouZziti vyrobka a materid ovych systému vybavenych prislusnym
prohl&Senim o shodé v souladu s 813 zékona ¢.22/1997 Sh. ve znéni pozdgjSich piedpisi.
Pt zpracovéni projektu byly pouZity technické podklady firem, jednotlivych sanaénich
materidli a systémi, které jsou uvedené v technické zpraveé projektu ajegich piilohéch.
Pokud dojde pii provadéni k zameéneé materidt a systému, je tieba prokazat, ze zaménou
nedojde ke sniZeni Urovné technického reSeni z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a
uzitnych vlastnosti. Pouziti nahradnich materialt vyZaduje vzdy souhlas objednatele
stavebnich praci.

Zhotovitel musi predlozit konkrétni materidy urcené k aplikaci k vyjadieni a odsouhlaseni
objednateli stavebnich praci.
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Pt provadéni je nutno dodrZzovat pozadavky piislusnych technickych norem a doporucené
podminky aplikace udavané vyrobci materia.

Zhotovitel sanace musi dodrzovat prislusna bezpecnostni opatieni vyplyvajici z povahy
sanatnich praci.

Pokud tato projektova dokumentace nebo technol ogické postupy aplikace jednotlivych
materidlia a systémi vyZaduji provedeni zkouSek na stavbeé, jsou tyto zkousky soucasti
dodavky zhotovitele.

V ramci zpracovéani projektové dokumentace nebylo provedeno podrobné zaméieni
stavgjiciho stavu. Z toho vyplyva, Ze rozméry konstrukci uvedené v projektu, odvozené z
pavodni projektové dokumentace a typovych podkladu, je tieba je ovérit mérenim na
objektu.

V ramci realizace je nutno piel 0Zit vedeni umisténé na dotéenych plochéch (napt.
hromosvody)

1.5 BAREVNE RESENI

Stavajici barevné feSeni ploch bude zachovano.

D.1. Technické& zprava- oprava fasady, TyrSova 730, Nové Mésto na Moravé Stranka ¢.5


mailto:info@mct-rr.cz

MCT-RR, spol. s r.0., Prazsk& 16, 102 21 Praha 10 - Hostivar, e-mail: info@mct-rr.cz

2. OPRAVA FASADY

2.1 POSOUZENIi FASADY A NAVRZENA SANACNICH OPATRENI

Hodnoceni poruch a navrh opatieni jsou uvedeny v podkladu /4/ samostatné pro jednotlivé
strany domu.

2.1.1 Severni fasdda
Na severni fasadeé byly zjistény tyto zasadni vady:

- nasyceni systemu vodou, které pravdépodobné zptsobilo degradaci sloZzek systému ETICS
pusobenim vlhkosti a mrazu.

- nizkapevnost ptivodnich omitek v podkladu, pravdépodobné ovlivnénatrvalym
pasobenim vlhkosti a z toho vyplyvajici nedostatecné pripojeni systému k podkladu,

- maaadheze z&kladni vrstvy k vrstve tepelného izolantu (EPS),
- nedostatecnatloustka zakladni vrstvy, separace omitkovych vrstev od podkladu (puchyie),

Opatieni :
1. Z diavodu nevyhovujici spolehlivosti piipojeni systému ETICS k podkladu a
vzhledem k nasyceni systému ETICSjetireba systém odstranit v celé skladbé. Pro
novy systém je pozadovana aplikace tepelného izolantu z pénového polystyrénu a
zmineralni viny s podéinym viaknem. Pro aplikaci systému je poZadovano
pouZiti detaild v mistech ukonéeni systému ETICS a u konstrukci prostupujicich
zateplenim v souladu svykresy.

2. PFi odstranovani systému jetieba zjistit pri¢inu nasyceni systému vodou a tuto
pri¢inu bezpodminetné odstranit.

3. Pred aplikaci nového systému ETICSjetieba ovérit kvalitu podkladu, zef ména
soudrZnost povrchovych vrstev podkladu (pevnost v tahu) a piidrZznost konkr étni
lepici hmoty k podkladu zkouskou podle TP CZB 02-2007 : Posouzeni
spolehlivosti pripevnéni vnéjSich tepelné izola¢nich kontaktnich systému
(ETICS), PFiloha 1 : Zkouska pridrznosti lepici hmoty k podkladu.

4. Napojeni nového systému ETICS na stavajici systém u nérozi pomoci dilata¢ni
listy (viz vykresdetailu).

2.1.2 Jizni fasada
Najizni fasade byly zjistény tyto zésadni vady:
- vyznamné trhliny se Sitkou vétsi nez 0,3 mm,

- kolisgjici tloustka zakladni vrstvy ETICS, nespravné vyztuZzeni zakladni vrstvy,
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- nizka pevnost lamel tepelnéizolace (nizka piidrznost omitkovych vrstev k tepelnému
izolantu MW),

- nespravna aplikace talitrovych hmozdinek v ptipadé tepelného izolantu MW s kolmym
vl&knem.

Systém ETICS je tieba sanovat zefména z divodu existence trhlin v povrchu. Navolbu
sanatnich opareni mavliv nevyhovujici zptisob kotveni talifovymi hmozdinkami arelativné
nizk& pevnost tepelného izolantu MW s kolmym vlidknem v tahu.

Opatieni :
1. Odstranit omitkové vrstvy systému ETICS aZz na vrstvu tepelného izolantu.

2. Aplikovat nové vrstvy (zakladni vrstvu systému ETICS a probarvenou
strukturovanou omitku) v souladu s technologickymi piredpisy dodavatela
ETICS avéetné odpovidajicich detaili u navazujicich a prostupujicich
konstrukci. Napojeni na konstrukci lodzii pomoci dilataéni listy podle vykresu
detailu.

3. Novékotveni systému ETICSv souladu s CSN 73 2901 a CSN 732902 :

a) na plochéch po odstranéni stavajicich omitkovych vrstev :
- skrz novou zakladni vrstvu systému ETICS (hlavy hmozdinek musi byt
pirekryty dalSi vrstvou stérky zakladni vrstvy svyztuzi),
- p¥imo do desek tepelného izolantu (na deskach MW s kolmym vidaknem
spouzitim odpovidajicich p¥idavnych talifa)

b) na plochach s ponechanymi stavajicimi omitkovymi vrstvami :
- skrz stavajici (ponechané) omitkove vrstvy systému ETICS s naslednou
celoplosnou aplikaci nové zakladni vrstvy.

4. V ra&mci opravy jetieba povést velkoplosnou sondu v oblasti stény s pénovym
polystyrénem a ovérit pridrznost stavajiciho souvrstvi ETICSk podkladu.

5. Napojeni novych omitkovych vrstev systému ETICS na stavajici pomoci dilataéni
listy.

2.1.3 \Wychodni a zapadni fasada

Doporuceni se opira o zjisténi Ing. Mastery uvedenav podkladu /2/.

Navrh opatieni vychazi ze zji&éni, Ze ani vychodni a zapadni fasédy domu 730 nejsou bez
poruch. Lze o¢ekavat, Ze vady zji&téné najizni faséde, tj.

- kolisgjici tloustka zakladni vrstvy ETICS, pripadné nespréavné vyztuzeni zakladni vrstvy,

- nizk& pevnost lamel tepelné izolace (nizka pridrznost omitkovych vrstev k tepelnému
izolantu MW),

- nespravnéaplikace talitovych hmoZzdinek v pripadé tepelného izolantu MW s kolmym
vlaknem
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se v mensi mite vyskytuji i natéchto fasadach.

Opatieni :

1

V pripadé nizkeé p¥idrznosti stavajicich omitkovych vrstev k tepelnému izolantu
odstranit omitkové vrstvy systému ETICS aZz na vrstvu tepelného izolantu.
(Piredpoklad odstranéni / ponechani : 30% / 70% plochy.) V pFipadé ponechani
omitkovych vrstev je tireba existujici trhliny Sirky vétsi nez cca 0,1 mm piekryt
pasem zakladni vrstvy Sikky cca 250 mm pred celoplosnou aplikaci nové zakladni
vrstvy.

Aplikovat nové omitkoveé vrstvy (zakladni vrstvu systému ETICS a probarvenou
strukturovanou omitku) v souladu stechnologickymi piedpisy dodavateli
ETICS a véetné odpovidajicich detaila u navazujicich a prostupujicich
konstrukci. Napojeni na konstrukci lodzii pomoci dilataéni listy podle vykresu
detailu.

Nové kotveni systému ETICSv souladu s CSN 732901 a CSN 732902 :

a) na plochéch po odstranéni stavajicich omitkovych vrstev :
- skrz novou zakladni vrstvu systému ETICS (hlavy hmozdinek musi byt
pirekryty dalSi vrstvou stérky zakladni vrstvy svyztuzi),
- p¥imo do desek tepelného izolantu (na deskach MW s kolmym vidaknem
spouzitim odpovidajicich p¥idavnych talifa)

b) na plochach s ponechanymi stavajicimi omitkovymi vrstvami :
- skrz stavajici (ponechané) omitkove vrstvy systému ETICS snaslednou
celoplosnou aplikaci nové zakladni vrstvy.

V ramci opravy jetieba povést velkoplodné sondy na kazdeé strané domu a
provérit pripojeni stavajiciho souvrstvi ETICSk podkladu.

Napoj eni novych omitkovych vrstev systému ETICS na stavajici pomoci
dilataéniho profilu.

Na vychodni a zdpadni stran¢ neni jednoznacné poZzadovano odstranéni stévgjicich
omitkovych vrstev. Bude rozhodnuto na zakladé posouzeni zkousek pridrznosti stavajicich
omitkovych vrstev k tepelnému izolantu a na zéklade praktického ovéreni moznosti odstranéni
téchto vrstev.

2.2 DALSI OPATRENI

Na plochach, na kterych se aplikuje kompletni novy systém ETICS :

Demontaz a zpétné eventud nich zafizeni nafasade.

Odstranéni stévajiciho a osazeni nového oplechovani vnéjSich parapet oken z ocelového
pozinkovaného plechu stl. 0,6 mm s povrchovou Upravou plastem. Aplikace
oplechovani dle popisu dale a vykresi detaili.
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Vymena svislych vedeni hromosvodu na opravovanych faséddéch - souc¢asti dodéavky je
revizni zprédva hromosvodu.

Na plochach, na kterych se aplikuji nové omitkoveé vrstvy systému ETICS bez celkové
demontaze stavajiciho systému ETICS :

Demontaz a zpétné osazeni eventudnich zarizeni na fasade.

Odstranéni stévajiciho a osazeni nového oplechovani vnéjSich parapeti oken z ocelového
pozinkovaného plechu stl. 0,6 mm s povrchovou Upravou plastem. Aplikace
oplechovani dle popisu dale a vykresi detaili.

V tomto pripadé se s vyménou hromosvoda neuvazuije.

Opatieni na konstrukcich lodZii :

Na vnitinich avng¢jSich plochach bo¢nich stén lodzii, na celnich plochach a na podhledy lodZii
se aplikuje fasadni nétér pro sednoceni vzhledu ploch lodZii s okolnimi opravovanymi
plochami. Oplechovani parapeti v lodziich zistane stavgjici.

Dal3i opatieni :
- Opravalokanich poskozeni systému ETICS ptéky (oprava plochy cca 200 x 200 mm).

- Vymeéna plechové krytiny na streSe nad lodZiemi véetné napojeni na atiku dle vykresu
detailu.

2.3 HODNOCENIi STAVAJICIHO SYSTEMU ETICS PRI PROVADENiI OPRAVY

V zhledem k tomu, Ze provadéni sond a méreni na stavajicim systému z mobilniho montazniho
prostiedku je u objektu s vyskou vétsi nez 35 m obtizné, je pozadovano, aby stavajici zjisteni
z prazkumi byla ovérena prohlidkou a dopliikovymi sondami po postaveni |eSeni.

2.3.1 Vizudlni prohlidka

Cilem vizuani prohlidky je:
- Zjidtit poSkozeni systému ETICS (zejménatrhliny a separace omitkovych vrstev),
- namatkov¢ ovérit tloustku omitkovych vrstev,

- OVeéfit rovinnost povrchu systému v piipadé nanaSeni novych omitkovych vrstev systému
na stévgjici (nerovnost v povrchu systému by nemély vést k vyznamnému kolisani
tloust’ky nové zakladni vrstvy systému ETICS).
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2.3.2 Zkouska pridrznosti lepici hmoty systému ETICS na plochach, kde se aplikuje
kompletni novy systém ETICS

Zkouska pridrznosti lepici hmoty k podkladu se provédi v souladu s postupem obsazenym v
technickych pravidlech Cechu pro zateplovani budov TP CZB 02-2007, Priloha 1 : Zkouska
pridrZznosti lepici hmoty k podkladu.

2.3.3 Zkouska pridrznosti stérkové hmoty pro witvoreni zakladni vrstvy systému ETICS na
plochéch, kde se aplikuji nové omitkové vrstvy systému ETICS

Zkouska pridrznosti stérkoveé hmoty k omitkovym vrstvam stévajiciho systému ETICS nebo

k povrchu tepelného izolantu po odstranéni stéavajicich omitkovych vrstev se provédi obdobné
jako v pripadé zkousky podle bodu 2.3.2. Jsou moznéi orientacni zkousky spocivajici

v nalepeni nove stérkoveé hmoty véetné vyztuze ajeji strzeni za precnivajici vyztuz. Zkouska
se povazuje za vyhovujici, pokud dojde k poruseni souvrstvi ve vrstvé tepelného izolantu.

2.3.4 Provedeni sond pro hodnoceni systému ETICS

Je pozadovano provedeni velkoploSnych sond pro ovéreni skladby a vlastnosti stavajiciho
systému ETICS v rozsahu :

- zpusob lepeni tepelného izolantu, procento kontaktni prilepeni, tloustka lepici hmoty,
- pridrznost lepici hmoty k podkladu,

- typ tepelného izolantu,

- tloudrka z&kladni vrstvy systému ETICS atloustka probarvené omitky,

- pridrznost zakladni vrstvy systému k vrstvé tepelného izolantu (alespon orientacné
strzenim omitkovych vrstev z izolantu),

- pouZiti talifovych hmozdinek a zptisob jegjich aplikace (typ hmozdinek, umisténi, pocet,
zpusob aplikace, pouziti piidavnych taliti apod.

2.3.5 Rozsah poZadovanych prohlidek, son a mereni
Severni fasdda:
- vizudni prohlidka pro zjisténi ptivodu vihkosti po odstranéni systému ETICS

- zkouska pridrznosti nove lepici hmoty k podkladu podlie 2.3.2 — celkem minimané 8
zkouSek v ruznych vyskéch na obou stranéch fasady (od vstupu)

Jizni fasada:
- provedeni sondy podlie bodu 2.3.4 — 1 sonda v oblasti tepelného izolantu na béazi pénového
polystyrénu

- ovéfeni pridrznosti nové zakladni vrstvy k vrstvé tepelného izolantu po odstranéni
omitkovych vrstev podle bodu 2.3.3 — celkem minimané 6 mist (alespon orientacng)
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Vychodni a zapadni fasada:
- vizuani prohlidka podie bodu 2.3.1

- provedeni sondy podle bodu 2.3.4 — 1 sonda v oblasti tepelného izolantu na béazi pénového
polystyrénu a 1 sonda v oblasti tepelného izolantu z minerdni viny (na kazdé fasade)

- oveéfeni pridrznosti nové zakladni vrstvy k omitkovym vrstvam stévajiciho systému (popr.
Kk vrstve tepelného izolantu po odstranéni omitkovych vrstev) podle bodu 2.3.3 — celkem
minimané 6 mist nakazdé fasade (alespon orientacng)

2.4 SKLADBA A APLIKACE SYSTEMU ETICS

Skladba systému dodatecného zatepleni svislého pléasté musi odpovidat skladbé uvedené v
certifikatu systému.

Pro dodate¢né zatepleni je poZzadovana aplikace vnéjSiho kontaktniho systému
sevropskym technickym schvalenim ETA vystavenym podle ETAG Nr.004 nebo
sosvédéenim o kvalitativni tiidé A Cechu pro zateplovani budov.

Skladba systému ETICS je uvedena v priloze technicke zpravy.
V pripadé aplikace celého systému je poZadovana zapustna montaz hmozdinek.

Pro dodatecné zatepleni obvodovych stén je navrZzena aplikace kontaktniho tepelné izolaéniho
systému sizolaci z pénového polystyrenu EPS-F (poZérni specifikace dle pozarné
bezpecnostniho reSeni). V poZarnich Gsecich s vyskou vétsi nez 22,5 m (vyznaceno na
vykresech pohledi) je tieba pouZit tepelny izolant MW,

V rozsahu aplikace tepelného izolantu EPS je tieba nad okny ve vSech podlaZich aplikovat
tuhé fasadni desky z minerdni viny v pasu vysky 0,5 m (ve vySce max. 150 mm nad otvorem,
s min. bocnim presahem pres okno 1,5 m) nebo uplatnit jiné opatieni v souladu s¢l. 3.1.3
CSN 73 0810.

Pr¥i aplikaci tepelného izolantu z mineralni viny je poZadovana vina s pevnosti v tahu
odpovidajici tFidé TR 15 nebo pouZiti roznéSecich talifka pod hmozdinky.

2.5 TECHNOLOGICKY POSTUP OPRAVY A APLIKACE SYSTEMU ETICS

25.1 Spolecné pozadavky

Provedeni prohlidek, sond a zkousek podle fasti 2.3

OSetieni hran :

1. Jepozadovana aplikace ukon¢ovaciho profilu s okapni¢kou v nadprazi oken.
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2. Je pozadovano zesileni vSech hran systému rohovymi profily s integrovanou sit'ovinou,
popi. vyztuznymi profily

2.5.2 Aplikace systému dodatechého zatepleni (ETICS)

Technologicky predpis dodavatele systému ETICS musi byt soucésti nabidky zhotovitele
certifikovaného systému.

Technologicky predpis musi byt k dispozici projektantovi, objednateli praci, dodavatdli i
dozoru a kontrolnim organim na stavbg.

Dimenzovani kotveni systému dodatecného zatepleni na G¢inky sani vétru v souladu s
poZadavky ve statické ¢asti PD musi byt doloZeno firmou provadgjici zatepleni ke
konkrétnimu systému dodatecného zatepleni.

Priprava povrchii

Pri provadeni dodatecného zatepleni je tieba dodrzet nasledujici podminky :

*  Pred aplikaci systému dodatecného zatepleni je tieba odstranit vSechny stavgjici,
nedostatecné Ipici povrchové Upravy, nejlépe mechanicky, piipadné tlakovou vodou (nesmi
dojit k proniknuti vody do interiéru). Povrchy je po mechanickém ¢isténi tieba zbavit
prachu a zbytki, napt. omytim vodou. PouZiti chemickych piipravki (penetrace, pecetidla)
je tieba konzultovat s dodavatelem fasadniho systému.

* Postup pripravy podkladu zajistujici poZzadované parametry je tieba ovérit zkouskou
pridrZnosti lepici hmoty systému ETICSk podkladu podle prilohy 1 technickych
pravidel Cechu pro zateplovani budov TP CZB 02/2007.

Rozsah opravy :

Oprava se provadi nafasadach mimo lodZie (napojeni naboc¢ni stény lodZii die vykresu
detailu), mimo soklovou ¢ast (napojeni na soklovou ¢ést podle vykresu detailu).

Novy systém dodatecného zatepleni s tloustkou tepelné izolace 100 mm. (Vzhledem k tomu,
Ze se jedna o opravu systému ETICS, neni poZadovana tloustka tepelné izolace v souladu

s plathymi predpisy.)

V pasu vysky 300 mm nad stiechami vstupu alodzii bude aplikovana tepelnaizolace

z extrudovaného polystyrénu — viz vykres detail u.

Na atikéch bude systém dodatecného zatepleni ukoncen pod stévajicim oplechovanim dle
vykresu detailu. Vzdaenost kotveni nového oplechovani max. 0,4 m, podloZeni hlav vruta
plastovymi podlozkami.

Uprava na vnéjSich osténich a nadpraZich oken :

Pro napojeni kontaktniho systému na okenni profily plastovych oken se pouZiji ptipojovaci
okenni profily sintegrovanou tkaninou podle vykresi detailq.

Vzhledem k velikosti oken je poZzadovana aplikace p¥ipojovacich profila 2D.
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Je pozadovana aplikace paropropustnych pasek lepenych naram okna a osténi a nadprazi
okennich otvoru pred aplikaci systému ETICS.

Postup lepeni parapetnich plech:

1. Demontaz alikvidace stavajiciho oplechovani parapett, provedeni dodatecného zatepleni
na horni ploSe parapetu dle vykresu detailu.

2. Hranadesek dodatecného zatepleni, ktera vytvari piedni hranu parapetu, se zatizne presné
pro vytvoieni opory a spadu oplechovani.

3. Tepelny most pod parapetnim plechem se pirerusi nalepenim klinu z tepelné izolace —
vytvoreni horni plochy parapetu

4. Armovaci vrstva systému se zatahne na osténi a horni povrch parapetu. Na hranach se
osadi vyztuzovaci profily (i pod parapetni plech).

5. Prolepeni jetreba pouzit materid vyslovné deklarovanym vyrobcem nebo dodavatelem
pro tento Gcel v souladu s technol ogickym postupem, materid musi vyloucit kontakt
kovového parapetniho profilu s podkladem a zéroven nesmi puisobit korozivné na
oplechovani.

Lepidlo se nanasi celoplodné navyzrdy podklad

Pred priloZzenim plechu se nanese housenka tmelu na osazovaci profil oknaaza
zvednutymi boky oplechovani, aby byly vSechny prostory za plechem vyplnény tmelem.

8. Osazeni plechu do drézky spodniho profilu rému plastového okna nebo pripevnéni plechu
k soklovému profilu okna pomoci nerezovych vruti, popt. jinym spolehlivym zptisobem
poZadovanym dodavatelem oken.

9. Pouziti ptipojovacich profilt pro oplechovéni na hran¢ zvednutych bocnic oplechovéani
10. Pouziti pripojovacich profilt pro oplechovani zespodu k plose parapetniho oplechovéni.

11. Provedeni vrstvy probarvené omitky zateplovaciho systému (veetné piislusného
z&kladniho natéru).

12. Tmeleni silikonem (zefménadetaily v koutech u okna) a ukonceni oplechovani naramu
okna.

13. Odstranéni ochranné folie z parapetniho plechu, vycisténi.

Poznamka:

Povr ch vnéjSiho parapetu jetieba upravit do spadu 3+1% od okna.

2.5.3 Aplikace omitkovych vrstev na stavajici zatepleni

Priprava povrchii

Pri provadeni novych omitkovych vrstev na stavajici zatepleni je tieba dodrzet nésledujici
podminky :

*  Qverit stav akvalitu provedeni stavajiciho systému ve velkoploSnych sondéch (viz bod
2.3.4)
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*  Qdstranit nedostatecné nesoudrZzné omitkoveé vrstvy nebo omitkove vrstvy s nizkou
pridrznosti k vrstvé tepelného izolantu.

*  Overit rovinnost podkladu (2mm/1m).

Rozsah opravy :

Oprava se provadi na fasadach mimo lodZie (napojeni nabo¢ni stény lodzii viozenim
dilata¢niho profilu dle vykresu detailu), mimo soklovou ¢ast (stévgici detail startovaci listy se
posoudi a poneché nebo vymeni).

Ovetit pouZiti tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu v pasu vysky 300 mm nad
stiechami vstupu alodzii, eventuadné oprava detailu.
Na atikéch bude systém dodatecného zatepleni ukoncen pod stévajicim oplechovanim dle

vykresu detailu (poZaduje se provedeni nového detailu). Vzdaenost kotveni nového
oplechovani max. 0,4 m, podloZeni hlav vruti plastovymi podlozkami.

Uprava na vnéjSich osténich a nadpraZich oken :

Je tieba ovéfit stavajici napojeni kontaktniho systému na okenni profily plastovych oken
pomoci pripojovacich okennich profila sintegrovanou tkaninou, zejména Uplné vyplnéni
prostoru za ptipojovacimi profily tepelnym izolantem. V piipadé pochybnosti se stavajici
piipojovaci profily odstrani, prostor za nimi se vyplni prirezy tepelného izolantu a osadi se
noveé pripojovaci profily.

Vzhledem k velikosti oken je poZadovana aplikace pripojovacich profila 2D.

Postup lepeni parapetnich plech:

1. Demontaz alikvidace stavajiciho oplechovani parapett, provedeni dodatecného zatepleni
na horni ploSe parapetu dle vykresu detailu (podle prostorovych moznosti).

Hodnoceni stavu parapetniho luZka po odstranéni oplechovani ajeho oprava

Tepelny most pod parapetnim plechem se prerusi nalepenim klinu z tepelné izolace —
vytvoreni horni plochy parapetu (podle prostorovych moznosti).

4. Armovaci vrstva systému se zatahne na osténi a horni povrch parapetu. Na hranach se
osadi vyztuzovaci profily (i pod parapetni plech).

5. Prolepeni jetieba pouzit materid vyslovné deklarovanym vyrobcem nebo dodavatelem
pro tento Gcel v souladu s technol ogickym postupem, materid musi vyloucit kontakt
kovového parapetniho profilu s podkladem a zaroven nesmi puisobit korozivné na
oplechovani.

Lepidlo se nanasi celoplosné navyzrdy podklad

Pred priloZzenim plechu se nanese housenka tmelu na osazovaci profil oknaaza
zvednutymi boky oplechovani, aby byly vSechny prostory za plechem vyplnény tmelem.

8. Osazeni plechu do drézky spodniho profilu rému plastového okna nebo pripevnéni plechu
k soklovému profilu okna pomoci nerezovych vruti, popt. jinym spolehlivym zptisobem
poZadovanym dodavatelem oken.
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9. Pouziti ptipojovacich profilt pro oplechovéni na hran¢ zvednutych bocnic oplechovéani
10. Pouziti pripojovacich profilt pro oplechovani zespodu k plose parapetniho oplechovéni.

11. Provedeni vrstvy probarvené omitky zateplovaciho systému (veetné prislusného
z&kladniho natéru).

12. Tmeleni silikonem (zefménadetaily v koutech u okna) a ukonceni oplechovani naramu
okna.

13. Odstranéni ochranné folie z parapetniho plechu, vycisténi.
Poznamka:

Povr ch vnéjSiho parapetu jetieba upravit do spadu 3+1% od okna.

22.5..2016 Ing. Ivan Rehot
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PRiILOHA 1: SKLADBA SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI

Sladba systému dodatecného zatepleni :
LEPICi HMOTA

TEPELNE IZOLACNIi DESKY :

Expandovany polystyrén (EPS) v kvalitativni tridé A, pozarni specifikace dle pozarné
bezpecnostniho feSeni — pro obvodové stény pozérnich Useki s vyskou mensi nez 22,5 m.
V piipadech, kdy je to poZzadovano projektem : aplikace dodatecného zatepleni tuhymi
minerdnimi fasadnimi deskami podénym viaknem v kvalit¢ TR 15, v kvalitativni téide A.
Extrudovany polystyrén (XPS) — lepeni desek v oblasti soklu na Zivi¢nou izolaci proti
zemni vlihkosti

KOTVENI PLASTOVYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI DLE TECHNOLOG.
PREDPISU A PODLE STATICKEHO POSOUZENI — ZAPUSTNA MONTAZ

ZAKLADNI VRSTVA
se skelnou vyztuzi ve formé miizky s akalirezistentni Upravou v kvalitativni tridé A

PENETRACNI NATER
SILIKONOVA OMITKA — &rabana struktura 1,5 mm

Sanace povrchiz omitkovym systémem véetne vyztuzné viozky :

ZAKLADNI VRSTVA
se skelnou vyztuzi ve formé miizky s akalirezistentni Upravou v kvalitativni tridé A

PENETRACNI NATER
SILIKONOVA OMITKA — &rabana struktura 1,5 mm

Sanace povrchiz fasadnim natérem :
piiprava podkladu dle technol ogického postupu
eventua né celoplosné vyrovnani podkladu vhodnym stérkovym materidlem
FASADNI NATER

Priprava povrchii — viz &ast 2
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PRiILOHA 2: POZADAVKY NA PROTIKOROZNi OCHRANU
KOVOVYCH PRVKU

Obecné pozadavky :

Ochranny né&térovy systém vicevrstvy s Zivotnosti min. 15 let, zahrnujici min. podkladni nater
adve vrstvy vrchniho nétéru.

PFi obnové natért se poZaduje odstranéni stévgjicich natérti az na cisty kov a naneseni novych
vrstev natéroveho systému

Ochranné natéry klempitskych prvka z ocel ového pozinkovaného plechu vyzaduiji aplikaci
reaktivniho podkladniho nétéru.

PFi obnové nebo provadeéni natéra musi byt provedeno eventudni zavazné oznaceni (napt. na
dverich elektrickych zatizeni) podle prislusnych piedpisi.

Alternativni postupy ochrany ocdl. prvki :

Pri aplikaci Zarového zinkovani ponorem je poZzadovano provedeni ochranné vrstvy zaruéujici
Zivotnost 15 avice let.

Podminky provéadéni :

Konkrétni materid ove reSeni (véetné technické dokumentace) musi predlozit zhotovitel
sanace pied zahgjenim praci objednateli k odsouhlaseni.

Pri pripravé podkladu a aplikaci ochranného systému je nutno dodrZovat technické pozadavky
dodavatel e systému a obecné bezpecnostni poZadavky podle aplikovanych materidu.

Kriteriem pro piejimku natérového systému na stavbe je nedestruktivni ovéieni tloustky
ochranného systému dle technického listu dodavatele a vyhovujici vysledek zkousky
piidrZznosti miizkovou metodou.
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